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Introduction 
 
La présente directive est coéditée par l’Association suisse Infrastructures communales (ASIC) et par Ugra 
Swisstesting AG (Ugra). Elle a fait l’objet d’une refonte complète pour intégrer l’évolution des conditions 
techniques, politiques et sociétales. 
 
Les normes de résistance à la rupture du film ont progressivement évolué. La force de rupture est désormais 
caractérisée selon l’orientation du film, rapportée à son sens d’extrusion. Les valeurs requises sont ainsi 
différenciées selon que le film est pris dans le sens longitudinal ou transversal. Les exigences relatives aux 
soudures ont été ajustées de manière à ce que la résistance des soudures corresponde à au moins 80% de la 
résistance du film. 
Par ailleurs, l’essai de perforation est réalisé selon une nouvelle méthode, faisant intervenir une tête 
perforante hémisphérique de manière à exercer une charge radiale non directionnelle sur le film.  
Ces deux modifications fondamentales répondent à la nécessité d’optimiser les spécifications techniques en 
fonction des propriétés physiques des films polyéthylène. 
 
La présente directive introduit également un nouveau type de sac d’un volume de 10 litres. Les exigences 
applicables à ce produit ne concernent que les sacs taxés, fabriqués sur commande des villes, des communes 
ou des syndicats intercommunaux, et dont le test est demandé par la collectivité mandante. 
 
À l’annexe 1, les modalités d’échantillonnage ont été clarifiées et schématisées par un nouveau diagramme. ​
À l’annexe 2, les dispenses d’examen ont été remaniées de façon à clarifier les règles sous-jacentes. 
 
Le recours aux matières recyclées pour fabriquer les sacs à ordures s’avère souhaitable et judicieux dans la 
mesure où il permet de réduire la consommation de matières synthétiques primaires. Toutefois, la présente 
directive ne fixe aucune valeur référentielle pour le taux de recyclat, puisqu’aucune analyse physico-chimique 
n’est possible dans ce cas. Le taux de recyclat peut toutefois être attesté par le biais d’une analyse des flux de 
matières dans le cadre d’un audit réalisé par un organisme tiers indépendant. Les certifications adéquates 
sont proposées par les organismes accrédités à cet effet et viennent compléter facultativement les attestations 
découlant de la présente directive. Il s’agit ici d’accompagner clairement la transition de l’économie linéaire à 
l’économie circulaire pour répondre aux attentes actuelles et futures des clients consommateurs. 
 
 
Berne, 1er juillet 2024 
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